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Tras una especifica y adecuada preparacion del soporte,
que se evaluara en cada caso en funcion del estado y del
tipo de soporte, todas las superficies externas de fachada
se revestiran en obra con el ciclo TermoK8 MINERALE
LV. dotado de certificado de conformidad ETA n.°
10/0231. Durante toda la fase de aplicacion, secado vy
endurecimiento, la temperatura ambiente del soporte
y de los materiales debe estar entre + 5 °C y + 35 °C; el
viento o la exposicion directa a los rayos del sol pueden
modificar las caracteristicas de proceso. En esos casos
sera necesario tomar precauciones adicionales, como la
colocacion de sombrajos de mallas.

ZONAS INICIALES/FRANJA DE RODAPIE

Si la intervencion lo permite, la alineacion de inicio y la
contencion del sistema aislante se efectuara mediante la
aplicacion mecanica, por medio de tacos de expansion,
de un perfil de aleacion de aluminio (perfil inicial) siguiendo
el perimetro de la planta baja del edificio, dimensionato en
funcion del espesor del aislante a proteger. Encontrara
otras opciones de inicio en el Manual técnico TermoK8 o
consultando con la oficina técnica de IVAS.

Paralos rodapiés de las construcciones, partes expuestas
aimpactos accidentales, partes en contacto con el suelo,
asi como las que requieran una baja absorcion de agua,
se aconseja utilizar el panel aislante especial de densidad
aumentada y baja absorcion de agua Converto Eps 30-g
Perimetro en poliestireno expandido sinterizado (EPS), que
llevalamarca CE seguinlaUNIEN13163:2017,y esta certificado
ETICS segun las directrices ETAG EAD 040083-00-0404 ya
004:2013 ylanorma UNIEN13499:2005.

CAPA AISLANTE

El aislamiento térmico se realizara mediante el uso de
paneles rigidos LANA DI VETRO (fibra de vidrio) K34,
con lamarca CE segun la UNI EN 13162:2015, certificados
ETICS segun las directrices ETAG EAD 040083-00-
0404 ya 004:2013,y con un espesor calculado en funcion
del proyecto. En las zonas de unién entre estructuras
verticales (entradas, porteria, locales comunes, etc.) en
las que los paneles aislantes entrarian en contacto, y en
las zonas de unién de estructuras horizontales como, por
ejemplo, canaletas o impostas de separacion de pisos,
los paneles aislantes se deberan aplicar introduciendo
un elemento de separacion elastico cuya funcion sera

Solucion ideal para revestir el edificio garantizando
elevadas prestaciones térmicas y acusticas.

El sistema, de composicion principalmente mineral,
posee excelente reaccion al fuego, resistencia a
los golpes y transpirabilidad al vapor de agua.

La placa aislante de este sistema cumple con los
requisitos de los criterios ambientales minimos
para la construccion.

Reacciodn al fuego del sistema: Euroclass A2-s1,dO

COMPONENTES

ADHESIVO

Klebocem Minerale - Klebocem

AISLANTE

Lana di Vetro K34 - A 0,034 W/(m-K)

MORTERO DE ALISADO

Klebocem Minerale - Klebocem

MALLA

Armatex C1 M - Armatex C1- Armatex C1R
REVESTIMIENTO

Rivatone Plus - Rivatone TRV Plus - Rivatone Idrosili-
conico Plus - Acabados decorativos Texture Design.
ACCESORIOS

En funcion de la tipologia, de la conformacion
estructural de las superficies y del proyecto

compensar los movimientos de dilatacion y retraccion,
p.ej: Cinta autoexpansible selladora (BG1); esa zona de
unidénen que seintroduce la cinta, se sellara seguidamente
con sellador elastico poliuretanico Sigil Pol, después de
aplicar el enrasado armado. Hecho esto, se podra rematar
con un revestimiento de acabado.

El anclaje de los paneles a las superficies de fachada
se realizara mediante cordones de mortero adhesivo
adecuado para los revestimientos por capas de
tipo mineral y para aislantes bio-compatibles tipo
Klebocem - Adefix 12 a base de componentes minerales,
extendidos siguiendo el perimetro del panel y en puntos
centrales, con una superficie de adhesion = al 40% de
la superficie del panel, asegurando asi la obtencion de
una correcta planicidad. En caso de que el soporte fuera
particularmente plano, extender el adhesivo con espatula
dentada por toda la superficie.

La aplicacion de los paneles aislantes al soporte debera
realizarse por franjas horizontales comenzando desde
abajo y con las juntas verticales no alineadas con un
desfase minimo de 30 cm. Los paneles deberan quedar
perfectamente adosados, sin que las junturas sean
visibles. Llenar cualquier abertura de mas de 2 mm con
una porcion de aislante en seco de la misma naturaleza.
En las aberturas, las junturas entre paneles no deben
quedar alineadas con las jambas, arquitrabes o aristas de
dicha aberturas. Los paneles aislantes, por tanto, deberan
cortarse en “L" de modo que envuelvan y sirvan en buena
medida de contenedor para las tensiones determinadas
por los movimientos de los distintos materiales. En todas
las aristas, las cabezas de los paneles aislantes deberan
colocarse en disposicion alternada para garantizar una
correcta distribucion de las tensiones.

FIJACION MECANICA

Unas 48 horas después de haber encolado los paneles y,
en cualquier caso, una vez seca la cola, fijar con los tacos
adecuados, de percusion o de rosca, en funcion del tipo
de soporte y del tipo de edificio. Los tacos deberan tener
Certificacion EAD 330196-01-0604 y se aplicaran en
razén de un minimo de 6 por m? siguiendo un esquema
en W. Los tacos pueden ponerse “al ras” o “empotrados”,
en este Ultimo caso es necesario aplicar seguidamente
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un tapon de material aislante adecuado. Para un anclaje mas seguro, y
previa confirmacion con la oficina técnica de IVAS, poner en cada taco una
arandela para fibra de vidrio. La arandela ofrece una alta rigidez del plato
para garantizar una mejor sujecion del plato. Diametro del plato: 90 mm.
En funcion de las condiciones ambientales, la posicion, la orientacion, la
forma del edificio, el estado del soporte, la altura del edificio, podria ser
necesario evaluar un sistema de tacos reforzado en todas las superficies
aisladas vy, en particular, en las zonas perimetrales del edificio (area
comprendida entre un min. de 1 m y un max. de 2 metros de la arista).
El calculo de la longitud del taco debera hacerse en funcion del espesor
del panel aislante, de la estratigrafia de la pared y de la profundidad de
anclaje del taco (consultar la ficha técnica del taco).

Las juntas de movimiento del edificio (juntas de dilatacién) deben
respetarse y protegerse con los perfiles cubrejuntas adecuados; para su
ejecucion, consultar el Manual técnico TermoK8 o a la oficina técnica de
IVAS. Antes del enrasado de los paneles aislantes, es necesario proteger
todo el sistema aplicando protecciones en todas las aristas, asi como
cualesquiera otros perfiles accesorios. Para ello es necesario extender
el adhesivo sobre los paneles (no se permite el uso de perfiles de hierro
galvanizado o pintado). En todos los angulos de puertas y ventanas es
necesario anadir mallas de armadura diagonales (20x40 cm), que se
aplican en el enfoscado de base antes del enrasado armado y que se fijan
de modo que los bordes de las tiras se encuentren directamente en el
angulo con unainclinacion aproximada de 45°.

ENFOSCADO DE BASE

Revestir en obra los paneles mediante la aplicacion con espatula de
mortero de enrasado Klebocem - Adefix 12, en el que se sumergira,
con el mortero aun fresco, la malla de tejido de fibra de vidrio aprestado
antialcalina y antidesmallante Armatex C1. La colocacion de la malla
se hara desde arriba hacia abajo, evitando que se formen burbujas vy
pliegues, con una superposicion de al menos 10 cm en ambos sentidos,
que seran 15 cm cerca de los bordes remetidos, si estan protegidos con
perfiles de proteccion de aristas sin malla incorporada. La capa armada se
completara con una posterior capa de enrasado, una vez completamente
seca la primera capa de mortero. La malla en tejido de fibra de vidrio debe
quedar recubierta con al menos 1 mm de capa de mortero, que seran al
menos 0,5 mm en la zona de superposicion de la malla. El espesor total del
enrasado armado asi obtenido no debera ser inferior a 5 mm; para facilitar
su obtencion, aconsejamos aplicar tres manos de enrasado. La malla de
armadura quedara en el tercio exterior del enrasado armado Realizacion
de los sellados con un sellador poliuretanico que admita recubrimiento de
pintura Sigil Pol, cubriendo las juntas elasticas anteriormente colocadas
para compensar los movimientos de retraccion y dilatacion.

ENFOSCADO DE ACABADO

En funcion de las necesidades de la obra, la época del afio en que se
realiza, el color elegidoy lagranulometria utilizada, se aplicara una capa de
Fondo K Plus, fijador a base de resinas acrilicas particulares y polisiloxanos
dispersos en agua, no filmogeno, de particulas extremadamente finas,
especifico para sistemas de aislamiento por capas, a utilizar sobre la
capa de enrasado bien fraguada, para garantizar una mejor cobertura del
posterior acabado.

Con la capa armada bien fraguada, se aplicara mediante espatula en una
solamano, que se extendera seguidamente con fratas, una capa continua
de revestimiento granulado (en las granulometrias disponibles) de largo
espectro de accion contra el ennegrecimiento por algas y hongos,
Rivatone Idrosiliconico Plus a base de resinas siloxanicas, o Rivatone
Plus TRV a base de resinas acrilsiloxanicas, especificamente formulados
para sistemas por capas (seguir las especificaciones indicadas en la ficha
técnica). La capa continua de revestimiento forma una pelicula resistente
al ataque de algas, hongos y mohos, incluso en las condiciones climaticas
y ambientales mas criticas, gracias a una innovadora formulacion
que incluye aditivos de amplio espectro de accion, certificada por el
Fraunhofer-Institut fur Bauphysik de Munich. Se aconseja un color de
acabado con unindice de reflexion de la luz superior al 20%.

En caso de tonalidades oscuras, o con IR inferior a dicho valor, se hace
necesario utilizar un revestimiento formulado con pigmentos reflectantes
(Total solar Reflectance) Rivatone Plus Reflect. Termok8 MINERALE L.V.
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DIVISION

es un sistema idoneo para la realizacion de acabados decorativos de la
coleccion “Texture Design”, superficies y revestimientos matéricos de alto
valor estético para las arquitecturas de fachada. En este caso, asegurar
un espesor total de nivelacion reforzada no inferior a 6 mm. Para mejorar
el rendimiento de impacto del sistema, se debe elegir la malla de fibra de
vidrio antialcalina y antidescarrilamiento Armatex C1 M, para reemplazar
la malla de refuerzo Armatex C1 donde el sistema elegido aun no la
proporciona. Esta malla de refuerzo debe encontrarse en el tercio externo
del enlucido base. Consultar la documentacién TermoK8 Design o al
servicio de asistencia técnica IVAS. En funcion del tamano de las zonas
de color a tratar y de la mano de obra a disposicion, podria ser necesario
establecer franjas de interrupcion horizontales y verticales, a fin de evitar
defectos derivados de la reanudacion de la aplicacion.

ACCESORIOS
Cualesquiera otros componentes accesorios, tanto funcionales como
decorativos, estaran en relacion con lo complejo del proyecto.

NOTA: La redaccion del Articulo del Pliego de Especificaciones requiere
que se preste particular atencion a las condiciones en que se halla el
soporte y alaresolucion de los distintos "nodos criticos" del edificio, por lo
cual debe personalizarse para cada proyecto.

IVAS INDUSTRIA VERNICI S.p.A. ’
Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Italy - Phone +39 0541815811 - Fax +39 0541815815
wWww.gruppoivas.com - ivas@gruppoivas.com
Company with quality management system certified UNI EN ISO 9001




